1)Назначьте температуру закалки, охлаждающую среду и температуру отпуска гладких и резьбовых калибров из стали У12А Опишите сущность происходящих превращений, микроструктуру и твердость инструмента после термической обработки 

2)В результате термической обработки пружины должны получить высокую упругость Для изготовления их выбрана сталь 63С2АУкажите состав, назначьте и обоснуйте режим термической обработки Опишите микроструктуру и свойства стали после термической обработки 

3)В качестве материала для ответственных подшипников скольжения выбран сплав БрС3О Укажите состав определите группу сплава по назначению Опишите основные свойства и требования , предъявляемые к сплавам этой группы

4)Объясните природу жаропрочности сплавов на никелевой основе в связи с их составом термической обработкой и получаемой структурой Приведите примеры этих сплавов и укажите область применения

5)Состав классификация физико-механические свойства и область применения резины  в машиностроении

