1)Режущий инструмент требуется обработать на максимальную твердость Для его изготовления выбрана сталь У13А Назначьте режим термической обработки опишите сущность проходящих превращений  структуру и свойства данной стали

2)Для изготовления молотовых штампов выбрана сталь 5ХНСВ Укажите состав и группу стали по назначению Назначьте режим термической обработки приведите его обоснование объяснив влияние легирования на превращения при термической обработке этой стали Укажите структуру свойства и требования предъявляемые к штампам горячей штамповки

3)Дайте общую характеристику магнитомягкимх, укажите их состав, свойства и область применения в машино- и приборостроении

4)Для обшивки летательных аппаратов использован сплав ВТ6 Приведите состав сплава режущим упрочняющей термической обработки и получаемую структуру Опишите процессы протекающие при термической обработке и преимущества сплава ВТ6 по сравнению с ВТ5

5)Опишите полистирол- атактический и изотактический ударопрочный Укажите свойства и область его применения в машиностроении    

