1. Какие применяют способы разливки стали? Дайте им краткую характеристику. Опишите преимущества и недостатки каждого способа.

         2.Для получения отливки детали (рис. 2)  из серого  чугуна СЧ18 требуется изготовить литейную форму. Представьте эскизы и дайте описание модели и стержневого ящика. Перечислите последовательно все операции технологического процесса формовки. Изобразите собранную форму в разрезе, указав цветными карандашами, отливку, стержень, литниковую систему и выпоры
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3.Изложите требования к конфигурации поковок, изготовляемых ковкой или штамповкой. Ответ проиллюстрируйте эскизами.

