1. Как производится литье деталей под давлением? Начертите схему одной из машин для литья под давлением, сделайте к ней необходимые пояснения и укажите область применения этого способа изготовления литых деталей.

2. Для получения отливки детали (рис.4) из бронзы БрАЖ-9—4 требуется изготовить литейную форму. Перечислите последовательно все операции технологического процесса формовки. Представьте эскизы и дайте описание модели и стержневого ящика. Изобразите

3. Какие нагревательные устройства применяются для нагрева металла перед прокаткой и ковкой? Их достоинства и недостатки. Какова величина угара металла при нагреве, от чего она зависит? Способы ее уменьшения.

