1. Напряженность внешнего электрического поля при внесении диэлектрика в это поле:

1. не изменяется;

2. увеличивается;

3. уменьшается;

4. ответ зависит от типа диэлектрика

2. Проникновение влаги в органический диэлектрик:

1) не изменит свойств диэлектрика;

2) улучшит свойства диэлектрика;

3) ухудшит свойства диэлектрика;

4) не только ухудшит свойства диэлектрика, но и приведет к его разрушению

3. Относительная диэлектрическая проницаемость 
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 диэлектрика значительно зависит:

1) от толщины диэлектрика;

2) от напряженности внешнего электрического поля;

3) от структуры диэлектрика;

4) от присутствия вблизи других диэлектриков

4. Сернистые газы в воздухе:

1) не влияют на скорость атмосферной коррозии;

2) замедляют скорость атмосферной коррозии;

3) несколько ускоряют атмосферную коррозию;

4) значительно ускоряют атмосферную коррозию

5. Внешнее электрическое поле, приложенное к р-n переходу в направлении: «-» источника  к р-области, «+» источника к n-области:
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1)      не изменит высоту потенциального барьера р-n перехода;

2)      увеличит высоту потенциального барьера;

3)      уменьшит высоту потенциального барьера
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